BIULETYN NR 50

C€ MAXRITE ©500

SZYBKOWIAZACA ZAPRAWA DO NAPRAW STRUKTURALNYCH MODYFIKOWANA
POLIMERAMI, WZMACNIANA WLOKNAMI, ZAWIERAJACA INHIBITORY
ANTYKOROZYJNE

OPIS PRODUKTU

MAXRITE 500 to jednosktadnikowa zaprawa naprawcza oparta na cemencie, modyfikowana mikrosilikatami i polimerami, wzmacniana
witdknami, zawierajgca inhibitory antykorozyjne. Przeznaczona zwtaszcza do napraw wysokogatunkowego betonu strukturalnego,
wystawionego na dziatanie agresywnego otoczenia, zapewnia dodatkowe zabezpieczenie stalowego zbrojenia. Jej zdolnos¢ szybkiego
wigzania oraz wtasciwos¢ tiksotropii pozwala na naprawe betonu starego i nowego w prosty sposob, bez koniecznosci wykonywania
jakichkolwiek prac wstepnych.

Ze wzgledu na czas wigzania rozréznia sie nastepujace rodzaje zaprawy MAXRITE.

. MAXRITE 500 o krétkim czasie wigzania

ZASTOSOWANIE

MAXRITE jest przeznaczony do naprawy ubytkéw w betonie, spowodowanych oddziatywaniem uderzen, osiadaniem konstrukciji,
przecigzeniami przekraczajgcymi zaktadane w projekcie, a takze skutkami wptywu $rodowiska, takimi jak korozja pretéw zbrojeniowych,
karbonatyzacja, reakcja miedzy kwasami i kruszywem itd.

ZALETY

. Inhibitory antykorozyjne zapobiegajg korozji wywotanej przez chlorki i inne agresywne srodki korozyjne, znaczaco wydtuzajgce
zywotnos¢ danej struktury.

. Szybkie wigzanie

. Aplikacja warstwowa z reakcjg tiksotropowa, zakonczenie pracy w czasie jednej operacji.

. Ze wzgledu na duzg przyczepno$¢ do betonu i pretdw zbrojeniowych, naprezenia przenoszone sg na naprawiang konstrukcje.

. Zaprawa jednosktadnikowa, ktérg miesza sie jedynie z woda.

. Zaprawa wodoodporna, chroni w ten sposéb przed korozjg pretéw zbrojeniowych i uszkodzeniami spowodowanymi przez cykle
zamarzania — odmarzania.

. Odpowiedni czas wigzania pozwalajacy na aplikacje za pomocg srodkéw pneumatycznych, pompy itd. - MAXRITE 700.

. Wysokie parametry mechaniczne, odpornos¢ na uderzenia zapewniajg dtugotrwatos$é napraw.

. Dobra odporno$é chemiczna na czynniki agresywne np.: siarczany, sole itp.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ czyste i wystarczajgco nosne. Wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ nie mniejsza niz 1,5 MPa.

Naprawiane miejsca nalezy odpowiednio wyprofilowaé. Efektywne przygotowanie podioza uzyskuje sie przez nastepujgcy tok

postepowania :

. Usuna¢ luzne i zniszczone fragmenty az do ,zdrowego” betonu.

. Usuna¢ wszelkie substancje mogace mie¢ wptyw na przyczepnosé zaprawy do podtoza (oleje, powtoki malarskie, smary).

. Rozku¢ rysy i peknigcia na gtebokos¢ 10 mm, tworzac prostokatna lub trapezowg bruzde.

. Wyprofilowaé krawedzie naprawianych miejsc tak, aby byty one prostopadte do powierzchni konstrukgciji, uzyskujgc minimalng
grubos¢ warstwy 5 mm .

. Odstoni¢ skorodowane zbrojenie na catej dtugosci.

. Rozku¢ beton do potowy grubosci preta, jezeli $lady korozji wystepujg na powierzchni mniejszej niz potowa jego obwodu.

. Rozku¢ beton do gtebokosci 10 mm w gtgb pod pretem, jezeli korozja obejmuje powierzchnie wiekszg niz potowa obwodu preta.

. Oczysci¢ podioze przez piaskowanie, hydropiaskowanie lub frezowanie. Poza mechanicznymi, dopuszczalne sg takze inne metody
np. termiczne i chemiczne.

. Oczysci¢ zbrojenie przez piaskowanie lub czyszczenie szczotka.

. Jezeli otulina zbrojenia ma grubos¢ mniejszg niz 2 cm, zaleca sie wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego materiatem
MAXREST PASSIVE.

. Przed wykonaniem naprawy zmy¢ podtoze wodg pod cisnieniem.

PRZYGOTOWANIE MATERIALU
Odpowiednio przechowywany MAXRITE nie powinien posiada¢ grudek i zbrylen. Po otworzeniu opakowania nalezy stara¢ sie zuzy¢
cafg jego zawartos¢. MAXRITE 500 rozrabia sie woda, az do uzyskania odpowiedniej konsystenc;ji.

ZACZYN GRUNTUJACY
W celu uzyskania zaczynu do gruntowania, do naczynia nalezy wsypa¢ 1 kg MAXRITE 500 i dola¢ 0,25 | wody , az do uzyskania
zaczynu o konsystencji ,gestej Smietany”.

ZAPRAWA NAPRAWCZA

MAXRITE 500 nalezy mieszac z czysta, niezanieczyszczong wodg. W przypadku aplikacji recznej za pomoca kielni na 25 kg worek lub
wiadro nalezy uzy¢ 3,5 do 4,0 (15% * 1%) | wody, aby osiggna¢ wtasciwg konsystencje.

Sa to ilosci przyblizone i w kazdym przypadku powinny byé sprawdzone, zgodnie z wymagang konsystencjg. Nie nalezy przekracza¢
wskazanej, maksymalnej ilosci wody, gdyz moze to wpltynaé niekorzystnie na wiasciwosci mechaniczne produktu. Po zmieszaniu
produktu z woda, mieszanke nalezy pozostawi¢ na 3 minuty przed natozeniem.

WYKONANIE NAPRAWY

Doktadnie zwilzy¢ naprawiane miejsce. Powierzchnia powinna by¢ matowo — wilgotna. Powtoke gruntujgcg wykonac¢ przy uzyciu
szczotki DRIZORO. Uzupeti¢ doktadnie wszystkie pory, luki migdzy i pod pretami. Aplikacje MAXRITE nalezy rozpocza¢, gdy warstwa
gruntujaca jest jeszcze mokra. Wykona¢ naprawe przy uzyciu kielni w warstwach o grubosci 5 —30 mm .

W przypadku naktadania kilku warstw, kazdg warstwe nalezy zakonczy¢ zrapowaniem powierzchni w celu zwiekszenia przyczepnosci
warstwy nastepnej, ktérg mozna naktada¢ w ciggu 30 minut.

MAXRITE 500



- Woyprofilowanie koncowej warstwy do jej pierwotnego ksztattu nalezy przeprowadzi¢ przed jej zwigzaniem.

Po zakonczeniu naprawy catg powierzchnig nalezy pokry¢ jednym z materiatéw typu MAXSEAL.
Powtoki te zabezpieczajg wodo odpornie beton, zapewniajac w ten sposob dtuzszg trwatose.

PIELEGNACJA
Wykonang warstwe nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem. Zaleca sie zwilzanie jej przez 1 h. Naprawiang powierzchnie
nalezy przykry¢, aby zapobiec jej szybkiemu wysychaniu i uchroni¢ przed dziataniem wysokiej temperatury.

UWAGI

. Jesli warstwa gruntujgca wyschta catkowicie lub warstwa poprzednia zwigzata, nalezy natozyé nowa warstwe gruntujgcg w celu
kontynuaciji pracy.

. Nie rozrabia¢ ponownie raz przygotowanego materiatu.

. Nie naktada¢ na powierzchnie gtadkie i malowane.

. Nie miesza¢ nadmiernie — tylko tyle, aby woda wnikneta w material. Nie stosowac¢ betoniarki wolnospadowej do przygotowania
mieszanki, aby nie zostata ona zbyt napowietrzona.

. Nie naktada¢ warstw przekraczajgcych zalecang grubosc.

. Nie stosowaé, gdy temperatura otoczenia lub podtoza jest poza przedziatem + 5°C do + 35°C, a takze gdy w ciggu 24 godzin moze
spas¢ ponizej + 5°C.

. W ftrakcie wykonywania robdt przy wysokich temperaturach, przed przygotowaniem materiat przechowywa¢ w chtodnym miejscu.
Do mieszania uzy¢ chtodnej wody. Przy niskich temperaturach przechowywaé w cieptym miejscu i uzywa¢ do mieszania letniej
wody w celu przyspieszenia czasu wigzania.

DANE TECHNICZNE
MAXRITE 500
Gestosé materiatu sproszkowanego (kg/dm®) 1,13
Gestos¢ zwigzanego materiatu 2,15
Zawartos¢ % wody w mieszance 15
Przydatno$¢ materiatu po rozrobieniu w temp. 20°C 10 min.
Czas wigzania (minuty)
- poczgtkowy 10
- koncowy 25
Wytrzymato$¢ na zginanie [Mpa]
-7dni 5,2
- 28 dni 8,5
Wytrzymatos¢ na sciskanie [Mpa]
-7dni 34,0
- 28 dni 49,0
Modut sprezystosci E [Mpa] 27.000
Przyczepnos¢ do betonu [Mpa] 2,42
Zuzycie 1,8 kg/m¥mm

Maxrite 500 spetnia wymagania odnoszace sie do zastosowan w Standardzie Europejskim UNE-EN 1504-3 dla zaprawy ochronnej na
powierzchnie betonowe.

OPAKOWANIE Worki 25 kg
OPINIE | APROBATY
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr 050.00 CE

MAGAZYNOWANIE 9 miesigcy w workach, w miejscach zabezpieczonych przed wilgocia.

GWARANCJA

Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane sg z najlepszych, dostepnych surowcéw, co zapewnia ich wysokg jako$¢. Nasza
gwarancja dotyczy jakosci produktu, a nie jego zastosowania poza naszg kontrola. Za wszelkie uzycie produktéw do celéw nie
okreslonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialnosci. Warto$¢ gwarancji nie moze przewyzsza¢ wartosci nabytego
produktu.

BHP Jak wszystkie produkty cementowe, MAXRITE 500/700 ma wtasciwosci scierne i w trakcie prac nalezy uzywa¢ gumowych
rekawic i gogli ochronnych. Jesli materiat dostanie sie do oczu nalezy je starannie przeptuka¢ czysta woda, lecz nie trze¢. W przypadku
kontaktu ze skdérg zmy¢ starannie wodg i mydtem. Jesli podraznienie si¢ utrzymuje, nalezy zwréci¢ sig do lekarza.

Karta charakterystyki dostepna jest na zyczenie.

Usuwanie produktu i jego pustych opakowan musi by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

UWAGA

Wraz z ukazaniem si¢ tej instrukcji technicznej wszelkie wczesniejsze publikacje techniczne dotyczace produktu tracg swa
waznose¢.
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